13.2) PRIKLJUCAK SA KROVOM - VENTILISANI TOPLI
KRQOV

Legenda:

1

2 Baumit Sistemsko ljepilo

3 Baumit Termoizolacona plo¢a

4 Baumit Sistemska masa za izravnavanije sa
Baumit Sistemska tekstilno-staklena mrezica

5 Baumit KlebeAnker

6 Baumit Sistemski predpremaz

7 Baumit Sistemski zavr$ni sloj

8 Baumit DachbeluiftungsProfil

9 Baumit Sistemska masa za izravnavanje
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Na prodrucju spoja sa kosim krovom preporu ¢uje se da se zavrsni red termoizolacionih plo €a postavi
metodotom obostranog ljepljenja, a nakon toga donji red izolacionih plo ¢a na uobicajeni nacin. Da bi se
sprijecila pojava toplotnih mostova u podrucju spoja sa kosinom krova, neophodno je odgovaraju ¢e upasovati
zavrsni red izolacionih plo ¢a. Postavljanjem metodom obostranog ljepljenja ¢e

se izbjeci pojava efekta kamina i iz toga nastaju ¢a pojava kondenzata.
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Specificnosti objekta, uslovi rada, kao i pravilna, a time i usp jeSna primjena nasih sistema su van naseg uticaja. Zbog toga je neophodna
kontrola konkretne prim jenljivosti prikazanih detalja. Neposredna pravna garancija ne moze proizilaziti iz predlozenih detalja. Grani¢ni elementi
su samo shematski naznaceni.




